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Qualitaten/Sortierungen BS-Holz

— Gliltig fiir: Nadelhélzer

BS-Holz-Bauteile kdnnen mit verschiedenen Oberflachenqualitaten hergestellt werden. Da es keine Norm zu
Oberflachenqualitdten von BS-Holz gibt, hat die Studiengemeinschaft Holzleimbau e.V. verschiedene Qualitdten
im BS-Holz-Merkblatt definiert.

Sortiermerkmale* BSH NSi BSH Si

Festverwachsene Aste zulassig zulassig

Ausgefallene und lose zulassig Bis g < 20 mm zuldssig ab @ = 20 mm
Aste werkseitig zu ersetzen

Harzgallen zuldssig Bis 5 mm breite Harzgallen sind zuldssig
Mittels Astlochstopfen Nicht erforderlich zulassig

oder ,Schiffchen"
ausgebesserte Aste
und Fehlstellen
Mittels Fiillmassen Nicht erforderlich zulassig
ausgebesserte Aste
und Harzgallen an den

Kanten

Insektenbefall Zulassig sind FraBgange bis 2 mm Zulassig sind FraBlécher bis 2 mm
Markrohre Zuldssig zulassig

Breite der Schwindrisse | Ohne Begrenzung Bis 4 mm

Verfarbungen infolge Ohne Begrenzung Bis zu 10% der sichtbaren Oberflache
Bldue sowie rote und des gesamten Bauteiles

braune nagelfeste

Streifen

Schimmelbefall Unzuldssig Unzuldssig

Verschmutzungen Zulassig Unzulassig

Keilzinkenabstand Ohne Begrenzung Ohne Begrenzung

Oberflache Egalisiert Gehobelt und gefast Hobelschlage bis

1 mm Tiefe
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Maximal zuldssige

Gerade Bauteile

maximaler Stich iiber eine
Messliange von 2.000 mm ohne
Beriicksichtigung von
Uberhéhungen

MaBabweichungen
Querschnittsbreite Fir alle Breiten +/-2 mm
Querschnittshohe h <400 mm + 4 mm bis -2 mm
GroBte Winkelabweichung des 1:50
Querschnitts vom rechten
Winkel
Lange eines geraden Bauteils I<2m +/- 2 mm
bzw. abgewickelte Liange eines
| gekrimmten Bauteils
2m=<1<20m +/-0,1%
I>20m +/- 20 mm
Langskriimmung gemessen als 4 mm

Abweichung des planmaBigen < 6 Lamellen
Stichs des gekriimmten
Bauteils pro m abgewickelte
Lange in m
> 6 Lamellen

Abweichende oder weitergehende Anforderungen sind gesondert zu vereinbaren. StandardmaBig sind die Kanten leicht (3-5mm) gefast. Breite Fasen sind besonders
auszuschreiben. Scharfkantige Balkenquerschnitte sind nicht empfehlenswert, da ihre Kanten erfahrungsgeméaB beim Heben leicht ausbrechen.

BS-Holz ist im Vergleich zu Vollholz ein weitgehend rissebestandiger Holzwerkstoff. Durch Klimaschwankungen verursachte Schwindrisse an der Oberflache sind
werkstoffbedingt. Sie stellen keinen Mangel dar und sind daher zuzulassen. Bei einer farblichen Oberflachenbehandlung sind die feinen Schwindrisse durch den hohen Kontrast

deutlicher sichtbar

*Quelle: www.brettschichtholz.de
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