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Qualitaten/Sortierungen Hobelware u/s hobelfallend

Sortierung nach DIN EN 14519

— Gliltig fiir: Fichte/Larche und Douglasie
— Profilholzsortierungen fiir: Wand- und Deckenbekleidungen sowie fiir Fassaden

Scheiffele-Schmiederer..

HOLZWERKE

Nach DIN EN 14519 sind die Giiteklassen A und B definiert, daneben kann der Hersteller jedoch unter
Berlicksichtigung der Sortierkriterien der Norm eine sog. »freie Klasse« (= Herstellersortierung) definieren.

Stellen (schadhaft
bearbeitete Stellen)

— bei Asten bis zu 20% der Astflache
— bei weiteren Stellen bis zu 20% der
maximalen AstgroBe (eine je Ifm)

Sortiermerkmale* A B

Aste Zulissig Zulissig
— schwarze Punktéaste bis 5 mm, sofern sie nicht | — schwarze Punkte bis 5 mm
in Gruppen auftreten — gesunde fest verwachsene Aste,
— gesunde fest verwachsene Aste bis zu 10% teilweise verwachsene Aste,
der Breite +30 mm rindenumrandete Aste
— teilweise verwachsene Aste, rindenumrandete | — Fliigeldste und tote (nicht
Aste, Fliigelaste und tote (nicht verwachsene) verwachsene) Aste bis zu 10% der
Aste (keine Durchfalliste) Breite +50 mm
— Fichte/Tanne und Larche bis zu 10% der — vereinzelte Durchfallaste,
Breite +15 mm Astlécher und Faulaste bis 15mm
— Kiefer und Douglasie bis zu 10% der Breite — ausgediibelte Aste der gleichen
+30 mm Holzart
— vereinzelte kleine fehlende und beschadigte
Kantenaste bis zu 20% der groBten zuldssigen
AstgroBe, sofern die Deckung nicht
beeintrachtigt wird
— ausgediibelte Aste der gleichen Holzart, bis zur
gréBten zulassigen AstgréBe Nicht zuldssig
— Durchfallédste, Astldcher und Fauldste

Ausgeschlagene Zulassig Zulassig

— bei Asten bis zu 40% der
Astflache

— bei weiteren Stellen bis zu 40%
der maximalen AstgroBe (eine je
Ifm)

— vereinzelt bis zu einer GréBe von 2 x 25 mm
oder entsprechend in mm2 mit einer max. Breite
von 2 mm

— 1 Harzgalle bis zu einer GréBe von 3 x 40 mm
oder entsprechend in mm2 je 1,5 m Lange

Druckholz (Buchs) zuldssig zuléssig
Verformung Zulassig Zulassig
— soweit Nut und Feder liber die gesamte Lange | — soweit Nut und Feder Gber die
eine einwandfreie Verbindung aufweisen gesamte Lange eine einwandfreie
Verbindung aufweisen
Harzgallen Zuldssig Zulassig

— vereinzelt bis zu einer GréBe von
2 x 35 mm oder entsprechend in
mm2 mit einer max. Breite von 2
mm

— 3 Harzgallen bis zu einer Breite
von 6 mm und einer Gesamtlange
von 150 mm oder entsprechend in
mm?2 je 1,5 m Lénge
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Sortiermerkmale* A B
Risse Zulassig Zulassig
— Haarrisse (kaum sichtbar) — durchgehende Breitseitenrisse
— Endrisse, nicht langer als Profilholzbreite (max. 1 mm breit) bis 300 mm
— Endrisse: Profilholz mit Nut und Feder an den Lénge
Stirnseiten — Endrisse, nicht langer als die 2
— vereinzelt, nicht langer als hochstens 1/2 fache Profilholzbreite, vereinzelt
Profilholzbreite zulassig bei Profilholz mit Nut und
Feder an den Stirnseiten
Nicht zuldssig
— Risse, durchgehend, jedoch keine Endrisse Nicht zulassig
o — Risse von Breitseite bis zur Schmalseite — Ringschéle
— Ringschéle
— Risse auf der Riickseite (Unterseite) Uber die
gesamte Profilholzlange
Markrohre Zuldssig Zulassig
—auf 1/5 der Lange, Breite héchstens 5 mm
Farbe — Oberseite: keine Verfarbung (Verfarbung auf — leichte Verfarbung, z.B. rote und
der Rickseite zulassig) blaue Flecken (Verfarbung auf der
Riickseite zuldssig)
Pilzbefall Nicht zulassig Nicht zuldssig
(Ausnahme siehe Farbe)
_ Insektenbefall Nicht zuldssig Nicht zul&ssig
Baumkante Zulassig Zulassig
— auf der Riickseite, wenn Nut und Feder davon | — auf der Riickseite, wenn Nut und
nicht betroffen sind Feder auf 3/4 der Lange davon
nicht betroffen sind
Rindeneinwiichse Zulassig Zulassig
— vereinzelt bis zu einer GroBe von 3 mm und 40
mm oder entsprechend in mm?2
Quelle:

* DIN EN 14951:2006:06, Innen- und AuBenbekleidungen aus massivem Laubholz — Profilholzelemente | Deutsche Fassung EN 14951:2006

* Bei der Sortierung nach den einzelnen Merkmalen wird nur die im eingebauten Zustand sichtbare Oberfldche, also einschlieBlich der sichtbaren Kanten und Fasen, beurteilt!
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